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Przedmiotem badan przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej byly
materialy weglowe oraz kompozyty grafen/tlenek metalu. Materialty weglowe zostaly
otrzymane w wyniku proceséw utleniania i homogenizacji ultradzwigckowej wieloéciennych
nanorurek weglowych. Procesy utleniania MWCNTs przeprowadzono dwiema metodami,
wykorzystujac rézne $rodki utleniajace. W pierwszym przypadku zastosowano stezony kwas
siarckowy (VI), natomiast wdrugim mieszaning stezonych kwas6w: siarkowego (VI)
i trifluorooctowego. Stosowano takze rézne sposoby zakariczania reakcji utleniania.

Gléwnym celem rozprawy doktorskiej bylo zbadanie wpltywu parametréw procesu
syntezy na morfologie, strukture i wlasciwosci otrzymanych materiatéw weglowych. Drugim
celem byla modyfikacja powierzchni materialéw weglowych poprzez ich domieszkowanie
tlenkami metali oraz badania otrzymanych kompozytéw pod katem wiasciwosci termicznych,
elektrycznych i magnetycznych. Materialy otrzymano dwoma metodami solwotermalnymi:
z wykorzystaniem reaktora mikrofalowego i autoklawu cis$nieniowego. W zaleznosci od
parametrdw procesu (czasu, temperatury i ci$nienia) otrzymano kompozyty hybrydowe
oroznej powierzchni i zawartodci skladnikéw. Rodzaj zastosowanej metody wplyngl na
wlasciwos$ci otrzymanych kompozytow.

W czesci pierwszej dysertacji dokonano przegladu literatury, w ktérym przedstawiono
najwazniejsze zagadnienia dotyczace grafenu. W tej czeéci zawarto podstawowa wiedzg
z zakresu  historii grafenu, metod jego otrzymywania, wlasciwosci i zastosowan.
Przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczacy kompozytéw grafen/tlenek metalu.
Zaprezentowano wykorzystane w pracy badawczej metody analityczne.

W czesci doswiadczalnej pracy omoéwiono procesy otrzymywania materialow
weglowych oraz kompozytow grafen/tlenek metalu. W kolejnych rozdziatach zaprezentowano
metodyke badan doswiadczalnych oraz uzyskane wyniki. Przedstawione badania dotyczyly
wplywu metody syntezy materialu weglowego oraz rodzaju i stezenia domieszki na strukture

i wlasciwosci otrzymanych kompozytow.
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